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	CampoTexto2: Disponer de materiales laminares tipo hidrotalcitas y tricalcogenuros, susceptibles de ser intercalados con aniones y cationes y usarlos como secuestradores de iones contaminantes o como catalizadores en reacciones de síntesis orgánica.
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	CampoTexto3: AntecedentesEl estudio de las reacciones de intercalación  es interesante, ya que la especie visitante y la red aceptora experimentan una serie de cambios en sus propiedades químicas, magnéticas y electrónicas, dependiendo de las características individuales de la especie visitante móvil (átomo, molécula o ión) en una red cristalina que la acepta, que consta de un sistema de sitios vacios interconectados de tamaño apropiado. Los hexatiohipodifosfatos de metales de transición MPS3, forman una clase de materiales laminares, donde M es un metal de transición en estado de oxidación (II). Estos materiales son semiconductores  prácticamente aislantes. Los cuales pertenecen a la familia estructural de los dicalcogenuros de metales de transición MX2. La estructura está relacionada al  CdCl2, donde los iones metálicos de metales de transición  y el par P-P ocupan las posiciones del cadmio y los átomos de azufre las posiciones de los cloros.Las arcillas aniónicas son hidróxidos mixtos naturales y sintéticos, que contienen aniones intercambiables, son menos difundidos y conocidos en la naturaleza que las arcillas catiónicas, consideradas como su contraparte. La hidrotalcita, es un mineral que posee la fórmula Mg6Al2(OH)16(CO3)2-. 4H2O y que pertenece a esta gran clase de arcillas. Por síntesis, es posible variar la relación Mg/Al, el Mg puede ser sustituído por Zn, Co, Ni, Cu, etc., y el Al puede ser reemplazado por Cr, Fe, etc., dando como resultado compuestos con estructura tipo hidrotalcita. Los aniones presentes en la estructura se pueden variar, desde la preparación del material o por métodos de intercambio iónico. La estructura consiste en capas tipo brucita cargadas positivamente, que alternan con una región interlaminar formada por iones negativos y moléculas de agua. Referencias[1] Síntesis, caracterización y evaluación de la actividad catalítica de FePS3 intercalado con clorhidrato de piridina. Leticia Lomas Romero, Deyanira Angeles Beltránb, Eduardo Terrés Rojas, Guillermo Negrón Silva. Proceeding del XXII CICAT Congreso Iberoamericano de Catálisis, 2010.[2] Reacciones de Intercalación en las fasesFePS3 y Fe0.86Mn0.18PS3 Mediante Radiaciones de Microondas. Leticia Lomas, Luis Azcue, Guillermo Negrón, Jorge Flores y Rene Clément Revista de la Sociedad Química de México, 44, 112, 2000. Artículo escrito por invitación en Memoria del Dr. Jacobo Gómez Lara.[3] Síntesis de derivados de pentaciclo [5.4.0.02,6.03,10.05,9] undecano 8-11 diona (PCU) usando como catalizadores zirconia sulfatada e hidrotalcita, mediante reacciones de protección, cianosililación y desprotección en ausencia de disolvente y asistida por microondas. Nahi Adriana Guerra Navarro, Laura Nadxieli Palacios Grijalva, Guillermo E. Negrón Silva, Leticia Lomas Romero, Eduardo González Zamora, Rubén Gaviño Ramírez. Proceeding del XXII CICAT Congreso Iberoamericano de Catálisis, 2010.[4] Calcined Mg-Al Hydrotalcites Catalyst in the Regioselective Synthesis of Silylated Vicinal Azidohydrines. Guillermo Negrón, Nahí Guerra, Leticia Lomas, Rubén Gaviño and Jorge Cárdenas. Arkivoc, (xi), 179-184, 2003.
	CampoTexto4: Intercalación de hidrotalcitas y tricalcogenuros de fosforo y metales de transición y su evaluación como adsorbentes y catalizadores.



